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MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO
QUALITA” E DOSATURA DEL CALCESTRUZZO
Elemento Classe di | DOS09910 | jnerte | CoPrifero | g gi | Rapporto Consistenga Classe di | Controlio di
Resistenza (kg/mc) | Max (mm) (mm) esposizione| A/C max resistenza | accettazione
Getto di pulizia C20/25 250 30 XC2 0.65 (Semghc}\uide) CEM 425 R /
Fondazioni C25/30 300 30 30 XC2 0.60 (Semghc}\uide) CEM 425 R A
Setti / pareti €25,/30 300 30 30 XC2 0.60 (Semffmdg) CEM 42.5 R A
Travi C25/30 300 30 30 XC2 0.60 (Semghc}\uide) CEM 425 R A
Solai C25/30 300 30 30 XC2 0.60 (Semghc}\uide) CEM 425 R A
ACCIAIO

Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C, SALDABILE
Ogni fornitura deve essere accompagnata dalla copia conforme del relativo certificato, con data non
anteriore a tre mesi, emesso dal laboratorio ufficiale incaricato del controllo in stabilimento

La lunghezza minima di sovrapposizione dei ferri correnti, ove non diversamente specificato, deve
essere assunta pari a 40 volte il diametro dei ferri stessi.

Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate nella bolla di consegna
Non eseguire alcun getto senza l'approvazione della Direzione Lavori
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MATERIALI ACCIAIO
. fina/
i ™ o, i E G Stz fywa/ fyx2 fue fya1f Fyaz Fua
[H/m?] [1f°C] [N/mn¥] [Nfmm?] [Hfmar] [Hfmav] [M{ma] [MNfmm?]
Acciaio B450C - (B450C)
450,00 289 86
0oz 78,500 0,000010 | 210.000 80.769 | - . = £ =
5235 - (5235)
- ; 235,00 360 165,78
500 0 2 ( L > =
004 78.500 0,000012 210.000 80.769 F/P 715,00 360 151,66
LEGENDA:
Nia Numero identificative del materiale, nella relativa tabellz dei materiali.
™ Peso spacifico.
i Coefficiente di dilatazione termica.
E Modulo elastico normale.
G Modulo elastice tangenziale.
Stz Tipo di situazions: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
ik Resistenza caratteristica a Rottura rofili <= 40 mm).
fuz Resistenza caratteristica a Rottura (per profili 40 mm < t <= 80 mm).
fua Re za di calcolo & Rottura (Bulloni).
T Coef nte parziale di sicurezza allo SLV del materiale.
“fra1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilita.
“fraz Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite.
3,5V arziale di sicurezza per scar » alla SLV (Bulloni).
M3, SLE le di sicurezza per scorl > allo SLE (Bulloni).
iz > di sicurezza precaric i ad alta resistenza (Bulloni): [-]1 = parametro NON significativo per il materiale.
LTEY allo snervamento (per profili con t <= 40 mm).
Fyk,2 za caratteristica allo snervamento (par profili con 40 mm < t <= 80 mm).
fyaa za di calcolo (per profili con t <= 40 mm).
fyaz =5 za di calcolo (per profili com 40 mm < t <= 80 mm).
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale,
MATERIALI LEGNO
T o
Nig T~ Ymean  GMean Stz Fink fuk ™ H.e ﬂ: Dir or,i
[h/m] Mfm3] | [Njmm?] [M/mm2] | [M/mm?] [1/°C]
LL GL24h - (GL24h)
0 0,000004
005 L 3.800  3.800 720 | P 24,00 2700 145 100 01
! ! ! ! '~190 | 0,000058 | -
LEGENDA:
Nia Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
Tp Tipologia ai fini del calcolo di KMOD (Tab. 4.4.IV DM 14/01/2008): [M/L] = Leano massiccie o lamellare.
i Peso specifico,
Ymean Peso specifica medio,
GHean Modulo elastico tangenziale.
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto {Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
fmk Resistenza a Flessione.
fux Resistenza a taglio.
u Coefficiente parziale di sicurezza per le combinazioni fendamentzali,
e Coefficiente parziale di sicurezza per le combinazioni eccezionali.
Be Coefficiente di imperfezione per la verifica di instabilita.
Dir Direzione: [0] = parallelo zlle fibre, [90] = perpendicolare alle fibre.
o, i Coefficiente di dilatazione termica.
Ei.os Modulo elastico normale caratteristica [i = (0, 90)]
Gios Modulo elastico tangenziale caratteristico [i = (0, 907].
Eimean  Module elastico nermale medie [i = (0, 90)1.
feik Resistenza caratieristica a2 compressione [i = (0, 90]]
fiik Resictenza caratieristica 2 trazione [i = (0, 20}].

feik Frik
[/ rmm?] [1e/mmi]
24,00 16,50
2,70 0,40
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